Instrukcja instalacji

Wyktadzina flokowana Flotex

Profesjonalnie przeprowadzona instalacja ma kluczowe znaczenie dla bezproblemowego uzytkowania i trwatosci
wyktadziny.

Przygotowanie podtoza

Jezeli to konieczne, podtoze mozna wyréwnag, na przykfad przy pomocy cementowej masy wyréwnujace;.
Podtoze powinno by¢ gtadkie, twarde, czyste i trwale suche.

Kleje (ptytki, rolka)

Nalezy uzywac klejow do wyktadzin tekstylnych i PVC, np. 640 Eurostar Special (nanosi¢ szpachlg A2). W przypadku
ptytek, mozna uzy¢ akrylowego ptynu antyposlizgowego, z uwagi na fatwos¢ ewentualnej wymiany elementéw
pokrycia, np.: ptyn do mocowania wyktadzin podtogowych 546 Eurofix Multi. W przypadku uzywania innego
produktu, nalezy skontaktowac sie z ich producentem w celu uzyskania informacji, instrukgji pielegnacji i warunkéw
gwarancji.

Trasowanie i ciecie

Przed instalacjg zaréwno rolka jak i ptytki Flotex nalezy aklimatyzowac. Fabryczne krawedzie rolki Flotex nie musza
by¢ docinane na styk. Nalezy uktadac¢ rolke Flotex zgodnie z kierunkiem wskazywanym przez strzatki, od wnetrza
pomieszczenia do gtéwnego zrédta naturalnego Swiatfa. Wszystkie rolki nalezy rozwina¢ w tym samym kierunku.
W celu potozenia ptytek, prosze zapoznac sie ze szczegétowymi instrukcjami instalacyjnymi.

Klejenie

Nalezy postepowac scisle wedtug instrukcji przekazanych przez dostawce kleju. Kleje akrylowe zazwyczaj stosuje
sie wylacznie na podtoze. Nalezy przestrzegac zalecen producenta dotyczacych czasu otwartego przed utozeniem
materiatu na powierzchni pokrytej klejem. Jezeli zastosowano ptyn antyposlizgowy (wytacznie w przypadku ptytek),
nalezy upewnic sie, czy klej wysecht przed potozeniem ptytek. Po potozeniu materiatu, docisngc¢ zdecydowanie, aby
osiagna¢ odpowiednig powierzchnie styku. Mozna do tego celu uzy¢ szpachli recznej lub recznego watka.
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