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| Instrukcja instalaciji

Primo Safe.T

Waznel!

Zapoznaj sie ze wszystkimi zaleceniami producenta i Sci$le ich przestrzegaj

Stosuj jesli to mozliwe ten sam numer partii produkcyjnej dla catej powierzchni.
Zaleca sie rowniez, aby produkt byt instalowany w/g kolejnosci produkgiji rolek.

Rolki nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach wewnatrz budynku.

Pozwol, aby produkt zaklimatyzowat sie przed potozeniem.

Uzywaj klejéw zalecanych przez firme Tarkett.

Zawsze stosuj sie do instrukcji producenta kleju.

Skontaktuj sie z przedstawicielem firmy Tarkett, jesli nie jestes pewien ktorejkolwiek
czesci przeprowadzenia instalaciji.

Podtoze

Podtoze musi by¢ réwne, ptaskie, czyste, wolne od jakichkolwiek plam (nie wolno
uzywa¢ Zadnego rodzaju markerdw, dtugopisow kulkowych, farb, itp., ktére moga
powodowac przebarwienia z powodu migracji), stabilne, suche, twarde, gtadkie oraz nie
moze by¢ narazone na dziatanie wilgoci.

Przygotowanie podtoza oraz procedury instalacyjne powinny by¢ catkowicie zgodne
z aktualnymi standardami obowigzujgcymi w danym kraju. Wilgotno$¢ podtoza powinna
by¢ ponizej maksymalnego dozwolonego poziomu wilgoci podczas przeprowadzania
testow zgodnych z niniejszymi standardami np. 2% przy uzyciu metody CCM.

Pomimo tego, iz firma Tarkett rekomenduje wielu producentéw kleju,
mas wyréwnujacych, to nie daje gwarancji na wymienione produkty.

Firma Tarkett nie ponosi odpowiedzialnosci za zaden z wymienionych produktow, ktory
nie speti swojej funkcji w potgczeniu z produktami firmy Tarkett. Odpowiedzialno$¢
spoczywa na producencie kleju, masy poziomujgcej, a takze na wykonawcy
instalujgcym podtoge. Instalatorzy powinni upewnic sie, ze stosowane produkty nadaja
sie do uzytku i spetniajg zalecenia wymienione przez producenta.



Warunki wymagane przy montazu

Wazne jest, aby rolki byty przechowywane w pomieszczeniu, w ktérym bedg instalowane
przynajmniej 24 godziny przed montazem, przy minimalnej temperaturze pokojowej
wynoszacej 15°C. Temperatura ta powinna by¢ utrzymana przez caty czas montazu.
Minimalna temperatura podtoza powinna wynosi¢ 12°C.

Zalecana wzgledna wilgotno$¢ powietrza w pomieszczeniu powinna wynosi¢ 30-60%.

Ogrzewanie poditogowe

Upewnij sie, ze system ogrzewania podtogowego jest wytgczony na 48 godziny przed
rozpoczeciem instalacji wyktadziny podtogowej, a takze, ze pozostanie on wytgczony
przez co najmniej 48 godzin po ukonczeniu instalacji. Podczas gdy system ogrzewania
podtogowego jest wytgczony, nalezy zapewni¢ alternatywne zrédto ogrzewania, jesli jest
to wymagane dla zapewnienia na obszarze instalacyjnym statej temperatury wynoszacej
18-27°C.

Stopniowo zwiekszaj temperature przez kilka dni, ale tylko o kilka stopni dziennie, az do
osiggniecia pozadanej temperatury pomieszczenia.

Temperatura czynnika grzewczego nigdy nie powinna przekroczy¢ 27°C

ustalonej przez producenta.

Kierunek uktadania ptytek

Przed rozpoczeciem instalacji ptytek okresl rodzaj T
utozenia, biorgc pod uwage ksztatt pomieszczenia

oraz wzor, w jakim majg by¢ utozone.

Montaz ptytek wedtug wzoru w szachownice lub w
tym samym kierunku.

Kierunek uktadania rolek

Rolki nalezy utozy¢ w przeciwnym kierunku f ‘

Klejenie

Nalezy uzy¢ kleju w iloSci 250g/m? i nanie$¢ go szpatutkg Al



Spawanie

Do frezowania i spawania nalezy przystgpi¢ po min. 24 h od instalacji.
Frezowanie powinno by¢ na min 2/3 gtebokosci wyktadziny.
Tarkett rekomenduje uzywanie sznura multicolor do Optimy i Granita.

Uwagi po instalacji

Odczekaj 48 do 72 godzin, zanim dopuscisz do jakiegokolwiek ruchu pieszych po
nawierzchni lub przenoszenia na nig mebli.

Pierwsze czyszczenie nowego obszaru

Po instalacji zawsze zalecane jest pierwsze czyszczenie nowego obszaru.

Pozostate resztki kleju powinny zosta¢ usuniete za pomocg spirytusu i czystej
szmatki.

Lekko zabrudzone podtogi: odkurz, zamieé, lub przetrzyj wilgotnym mopem
powierzchnie, aby usung¢ brud i kurz pozostaty po budowie. Dla duzych powierzchni
maszyna jest bardziej efektywna (w potgczeniu ze szczotkami lub czerwonym
padem dla bezpieczenstwa posadzek).

Zapobieganie zabrudzeniom

Okoto 80% wszystkich zanieczyszczen jest wprowadzane z zewnatrz. Dlatego tez
potrzebne jest wprowadzenie efektywnego systemu bariery przed brudem.

Idealna bariera powinna wynosi¢ okoto 7-8 m na obszarach o natezonym ruchu oraz
powinna by¢ ona oparta o trzystopniowg zasade:

Jedna wycieraczka szczotkowa do wycierania przed drzwiami

Jedna mata ,trawiasta”

Jedna mata z widkien



