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Instrukcja instalacji: Marmoleum® Ohmex

GRUBOSC:  2.5mm
SZEROKOSC: 2 m
DLUGOSC: 32m

Instalacja:

e Wyktadzina podtogowa Forbo Marmoleum® Ohmex w rolce moze by¢ instalowana na
wszystkich rodzajach dopuszczonych podtozy dowolnej klasy.

e Pomieszczenia, w ktdrych ma by¢ instalowana wyktadzina muszg by¢ czyste, zamkniete
i odporne na dziatanie warunkéw atmosferycznych. Minimalna temperatura instalacji
powinna by¢ ustabilizowana na poziomie min. 17st. C. Dotyczy to zaréwno podfoza jak
i materiatu oraz kleju. Materiat i klej powinny pozosta¢ w takich samych warunkach przez
przynajmniej 48 godzin przed instalacja.

e Zawsze nalezy wykona¢ badania wilgotnosci podtozy betonowych, bez wzgledu na ich
wiek lub klase betonu.

o Nalezy okresli¢ wilgotnos$é¢ podtoza betonowego metodg CM. Wilgotnos¢ nie moze
przekracza¢ 2% CM.

o Jezeli wilgotnos¢ podtoza betonowego przekracza wymagane wartosci, zastosowac sie do
wskazdowek producenta.

e Dlakleju Forbo 615, pH nie moze przekraczac¢ 10.

e Zawsze nalezy uzywaé materiatdw do naprawy i wyrdwnywania posadzki o najwyzszej
jakosci i przestrzegac¢ instrukcji producenta tych materiatow.

e Przed rozpoczeciem instalacji wskazane jest przeprowadzenie badania przyczepnosci.
Takie badanie pozwoli okresli¢ zaréwno witasciwosci robocze kleju w okreslonych
warunkach (czas otwarty i czas wigzania) jak i potencjalne problemy z wigzaniem kleju.

e Zalecane jest uzycie kleju Forbo 615.

e Nalezy naktada¢ klej za pomoca rakli/szpachelki zebatej przymocowanej do pojemnika
z klejem.

e Tasmy uziemiajgce zamontowac przed klejeniem wyktadziny wzdtuz catej szerokosci
pomieszczenia w kierunku poprzecznym do kierunku uktadania arkuszy wyktadziny.
Zaleca sie montaz ta$my miedzianej w ukfadzie siatki o boku 6m.

e Nalezy instalowac kolejno zwoje i obciete kawatki. Nie odwracaé arkuszy do spawania.

e Nalezy instalowac po jednym arkuszu. Na podfozach nieporowatych, czas otwarty kleju
moze by¢ krotki, ale nie nalezy dopusci¢ do wyschniecia kleju. Dla podtozy porowatych,
czas otwarty przed potozeniem wykfadziny na klej nie jest wymagany. Wyktadzine zawsze
nalezy uktadaé na mokrym kleju i natychmiast docisngé walcem. Nalezy czesto
sprawdzad transfer kleju. Aby uzyskac silne zwigzanie, klej w_stanie mokrym musi by¢
przenoszony na podtoze wykfadziny. Wyktadzina musi rowniez stykac sie bezposrednio
z klejem w czasie jego wysychania i sezonowania. Aby zapewnié¢ ciggly kontakt
materiatu z klejem, naturalne “zawiniecia” na koncu kazdego arkusza wyktfadziny nalezy
recznie wyprostowac przed i w trakcie przyklejania, aby usuna¢ naprezenia powstate
podczas przechowywania materiatu w postaci rulonu.

Odpowiednie wygtadzenie umozliwi dobry kontakt materiatu z klejem, ale moze réwniez
okaza¢ sie konieczne docisniecie (obcigzenie) wyktadziny podczas wysychania kleju.
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Uwaga: Czas otwarty i czas wigzania kleju rézni sie w zaleznosci od warunkdw panujgcych
w miejscu instalacji, takich jak temperatura otoczenia i wilgotnos¢, porowatos¢ podtoza
i cyrkulacja powietrza. Instalator powinien dostosowaé proces montazu do istniejgcych
warunkow, jezeli bedzie to konieczne.
e Po natozeniu, wyktadzine natychmiast watkowa¢ w obydwu kierunkach watkiem
o masie 45 kg.
e Zaznaczy¢ miejsce spoiny w celu doktadnego dopasowania arkuszy i ucigé¢ materiat
w taki sposodb, aby krawedZ spoiny miata lekkie_podciecie.
e Spawanie na goraco nie jest konieczne, ale zalecane. Nalezy uzywaé wytacznie sznura
spawalniczego Marmoweld®. Nie stosowac¢ spawania chemicznego.
e Opcjonalnie, mozna wywing¢ wykfadzine na cokét.

Pielegnacja wyktfadziny po instalacji

e Aby umozliwi¢ petne wyschniecie i sezonowanie kleju, wstepne czyszczenie lub mycie
podtogi mozna wykonaé¢ dopiero po przynajmniej 5 dniach od zainstalowania
wyktadziny. Dla instalacji wykonanych na podtozu nieporowatym, moze to wymagac
dodatkowego czasu ze wzgledu na dtuzszy czas schniecia i sezonowania kleju.

e Nie dopuszczaé do natezonego ruchu lub toczacych sie tadunkdw przed uptywem
minimum 72 godzin od zainstalowania wykfadziny. Dla instalacji wykonanych na
podtozu nieporowatym, moze to wymagac¢ dodatkowego czasu ze wzgledu na dtuzszy
czas schniecia i sezonowania kleju.

» Wszelkie zapytania dotyczgce jako$ci materiatu nalezy zgtasza¢ przed instalacja. «

Niniejsza instrukcja ma charakter ogdlny. Szczegdtowych informacji udzielg przedstawiciele
Forbo.



