Instrukcje montazu wykladzin DESSO

Montaz wykladzin i plytek wykladzinowych powinien zawsze odbywa¢ si¢ w warunkach
maksymalnie zblizonych do warunkéw panujacych na zajmowanym obszarze lub w
budynku.

Warunki w miejscu montazu

Material nalezy odpakowac na co najmniej 24 godziny przed montazem (48 godzin w
przypadku podklejki EcoBase™) i zaczekaé, az dostosuje si¢ do temperatury pokojowe;.
Produkt nalezy instalowaé w pomieszczeniu przy temperaturze co najmniej 18°C i
maksymalnej wilgotno$ci wzglgdnej 65%. Temperatura podtoza nie moze by¢ nizsza niz
10°C. Wigkszo$¢ wyktadzin i plytek wyktadzinowych Desso mozna montowa¢ na podtozu z
ogrzewaniem podlogowym, o ile maksymalna temperatura podtoza nie przekracza 27°C.
Ogrzewanie nalezy wylaczy¢ najp6zniej na 48 godzin przed montazem. Wyglad wyktadzin
tkanych na szerokim kros$nie i wykonczenia podtogi z ptytek wyktadzinowych w znacznym
stopniu zalezy od podtoza, zatem wilasciwe przygotowanie tej powierzchni jest bardzo wazne.

Przygotowanie podloza

1. Podtoga powinna by¢ czysta, sucha, rdwna i pozbawiona zanieczyszczen, takich jak olej,
smar lub srodek do polerowania. Wilgotnos¢ wzgledna nowej warstwy betonu nie moze
przekracza¢ 75% (zgodnie ze wskazaniem higrometru).

2. Zakurzone podtogi i powierzchnie o wlasciwosciach pochtaniajacych nalezy doktadnie
zamie$¢ 1 zagruntowa¢ odpowiednim $rodkiem. Przed natoZeniem lepiszcza lub $rodka
klejacego nalezy zaczeka¢ na wyschnigcie zagruntowanej powierzchni.

3. Wylewki betonowe powinny by¢ solidne, a wszystkie uszkodzenia powierzchni lub otwory
nalezy pokry¢ odpowiednig warstwg poziomujacg (co najmniej 3 mm grubosci).

4. Nalezy usuna¢ wszystkie istniejagce materialy podtogowe.

5. Deski podtogowe musza by¢ wypoziomowane 1 solidnie zamocowane. Nierowne
powierzchnie nalezy wypoziomowac za pomoca sklejki o grubosci 6 mm, ktéra moze
wymagac¢ uszczelnienia, aby zapobiec wchlanianiu natozonego lepiszcza lub kleju.

Montaz plytek wykladzinowych

Po pokryciu obszaru roboczego lepiszczem i catkowitym wyschnigciu tej warstwy mozna
rozpocza¢ montaz plytek przy uzyciu standardowych metod. Przedwczesne umieszczenie
ptytek na wilgotnym lepiszczu spowoduje ich trwate zamocowanie. Firma Desso zaleca
nalozenie lepiszcza na catg powierzchni¢ podtoza. Podczas montazu paneli w podtogach
podniesionych nalezy zachowac¢ ostroznos¢, tak aby wilgotne lepiszcze nie wnikneto do
taczen miedzy panelami.

Wigkszo$¢ ptytek wyktadzinowych firmy Desso, zwtaszcza produktow z wysokim runem,
instaluje si¢ zwykle w postaci modutdéw, ktore nalezy uktada¢ w taki sposob, by ich strzatki
kierunku wskazywaty t¢ sama strong. Niektore plytki maja $cisle okreslony kierunek runa lub
wzor i mozna lub trzeba montowaé je w uktadach typu "Cwier¢ obrotu", "Kamien ciosany"
lub "Cegla" (informacje sg dostgpne w danych technicznych produktu).



Montaz wykladziny tkanej na szerokim krosnie

W celu zamocowania wyktadziny bezposrednio na odpowiednio przygotowanym podtozu
nalezy zastosowa¢ trwaty system klejenia. Wykladzine nalezy rabkowacé, naktadajac
fragmenty na siebie i docinajgc je, poniewaz nie mozna zagwarantowac¢ prostych krawedzi na
catej dlugosci ptlata lub rolki. Wyktadziny wzorzyste nalezy docina¢ indywidualnie. Aby
odpowiednio dopasowac materiat, nalezy go rozciggna¢ przed zamocowaniem. W celu
usunie¢cia pecherzy powietrza i zapewnienia wlasciwego przylegania materiatu do kleju
nalezy zastosowa¢ wygladzacz do wyktadzin.

Systemy podkladowe

W przypadku zastosowan komercyjnych zdecydowanie zaleca si¢ przyklejenie wyktadziny
kepkowej bezposrednio do podtoza, jednak czasami moze by¢ konieczne uzycie dodatkowej,
odpornej warstwy podktadowej. Technika ta polega na przyklejeniu podktadu do
odpowiednio przygotowanego podtoza za pomoca lepiszcza lub $rodka klejacego, a nastepnie
zamocowaniu wyktadziny do warstwy podktadowej przy uzyciu kleju trwatego. Nalezy
pamigtac, ze w przypadku podwojnych systemdéw podktadowych nie mozna zagwarantowaé
stabilno$ci wymiaréw wyktadziny, jesli uzywane sa krzesta na kotkach.

Schody

Schody w obiektach komercyjnych moga r6zni¢ si¢ zastosowanymi materiatami i profilem.
Uzytkownik koncowy moze wymagac pelnego efektu szerokiego krosna, ktory mozna
osiggnac¢, gdy wyktadzina zostanie roztozona na calej dlugosci klatki schodowej. Wickszos¢
obiektéw komercyjnych wymaga jednak bezposredniego zamocowania wyktadziny do
krawedzi stopni. W zaleznosci od warstwy podktadowej moze by¢ konieczne zastosowanie
innej techniki.

Okreslenie metody odpowiedniej do wszystkich zastosowan jest niemozliwe, zatem decyzje o
sposobie montazu powinien podja¢ instalator wraz z uzytkownikiem koncowym.

Zrédto: http://www.desso-businesscarpets.pl/us%C5%82ugi/instrukcje-monta%C5%BCu/
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